
Cvičenia   02/12 

 

doc. Ing. Rastislav RÓKA, PhD. 

Ústav telekomunikácií 

FEI STU Bratislava 



Rýchlosť svetla v každom prostredí je menšia ako 
8

Rýchlosť svetla v určitom materiáli súvisí s indexom 

lomu tohto materiálu. Ak rýchlosť svetla v určitom 

platí vzťah 

 

mierou spomalenia svetla v materiáli. 

 

INDEX LOMU 

rýchlosť svetla vo vákuu (c = 2,9979.10  m/s). 

Index lomu materiálu n môžeme preto nazvať aj 

materiáli označíme v a jeho index lomu n, potom 

 



Vzťah medzi indexom lomu 

a uhlami dopadu a odrazu 



Na základe známych fyzikálnych vzťahov  
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Vzťah medzi indexom lomu 

a uhlami dopadu a odrazu 

získame tzv. Snellov zákon 

 alebo n .sin i n .sin i



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hraničný uhol 

ak už nepreniká do prostredia 2 nijaké svetlo. 
1Uhol i  nazývame hraničným (kritickým) uhlom h,  



konštantný, ale závisí od vlnovej dĺžky optického 
žiarenia, ktoré médium prenáša. 

Pri optickom prenose sa do vlákna vysielajú 
svetelné impulzy so skupinami optických vĺn          
s rôznymi vlnovými dĺžkami, lebo optické zdroje 
nie sú monochromatické.  

Každá vlnová dĺžka sa šíri inou rýchlosťou.  

Index lomu n prenosového média nie je 

Skupinový index lomu 



  

Skupinový index lomu 



Rýchlosť šírenia sa skupiny vĺn optického žiarenia 
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Pretože samotná derivácia je pre neustále 

Skupinový index lomu 

sa nazýva skupinová rýchlosť v . 

lomu n , sa definuje takto  

n  vždy väčší ako index lomu n.  g

vlnových dĺžok záporná, je skupinový index lomu 

Príslušný index lomu, nazývaný skupinový index 

klesajúcu funkciu n() v uvažovanom intervale 


















